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LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACION SEGUN RD 410/2010

ACTA

Expediente: 0/2100883/1/01
N° acta: 019-22/002863/1 Anula a:

137 VIVIENDAS EN C/MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL

Obra: ESCORIAL C/V SAN ESTEBAN DE GORMAZ - VALLADOLID
Cliente: NORFOREST SL
Direccién: AVDA. BRUSELAS 7 28108 ALCOBENDAS. MADRID

Contratista:
Direccién técnica:
Modalidad de Control:

ENSAYOS FISICOS SOBRE AISLANTES TERMICOS

ALBARAN: 137082.1 COD. MUESTRA: 1301/019/2022/002741 FECHA DE TOMA: 21-09-2022 11:00

Con fecha 04 de Febrero de 2022, personal técnico de CEMOSA recogid en la obra de

referencia una muestra de aislante térmico de lana de roca, de referencias:

e Material: Panel de lana mineral

e Fabricante : ISOVER DRYWALL 37

2.- TRABAJO REALIZADO

De acuerdo con el programa de control establecido, sobre este material se han

realizado los siguientes ensayos de laboratorio:

- Determinacion de la densidad aparente ( UNE EN 1602 )
- Dimensiones ( UNE EN 822 )

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACION RESPONSABLE N° CYL-L-066
AREAS DE ACTUACION EDIFICACION: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigén estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA (Ensayos de
obras de fabrica y albafiileria) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural)  Los resultados sélo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproduccion total o parcial sin autorizacién por
escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o informacién aportados por el cliente/fabricante

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) Paglna 1de2



cem%sa Pol. Ind. San Cristébal. C/ Hidrogeno, 37
. 47012 VALLADOLID

ingenieria y Control A0S TEL. 983213419

FAX. 983213404

URL: www.cemosa.es
E-MAIL: valladolid@cemosa.es

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE
CALIDAD DE LA EDIFICACION SEGUN RD 410/2010

ACTA

Expediente: 0/2100883/1/01
N° acta: 019-22/002863/1 Anula a:

3.- RESULTADOS

Antes de la realizacion de los ensayos las probetas se han acondicionado durante

un minimo de 6 horas a 23°C.

3.1. DENSIDAD APARENTE

Realizado el ensayo, los resultados obtenidos son los siguientes:

DENSIDAD DENSIDAD
Referencia Laboratorio
(8/cm?) (kg/m?)
ID 1324755-1 0.0210 21.0
ID 1324755-2 0.0216 21.6
ID 1324755-3 0.0214 21.4

3.2. DENSIDAD APARENTE

Realizado el ensayo, los resultados obtenidos son los siguientes:

Referencia Laboratorio LARGOXANCHOXESPESOR
ID 1324755 1350X400X50mm
i = S 2
Fdo. JOSE FCO ALONSO ALVAREZ f ): = Fdo. RUBEN PARRA OJERO
Director Técnico de Laboratorio g ’}‘7“‘ Responsable de Ensayos Fisicos

Ingeniero Técnico Industrial Ingeniero Técnico Agricola

Valladolid, 17/10/2022

LABORATORIO DE ENSAYOS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE LA EDIFICACION INSCRITO EN EL REGISTRO DEL CODIGO TECNICO DE LA EDIFICACION (C.T.E.) MEDIANTE DECLARACION RESPONSABLE N° CYL-L-066
AREAS DE ACTUACION EDIFICACION: GT (Ensayos de geotecnia) VS (Ensayos de viales) PS (Pruebas de servicio) EH (Ensayos de hormigén estructural) EA (Ensayos de estructuras de acero estructural) EFA (Ensayos de
obras de fabrica y albafiileria) EM (Ensayos de estructuras de madera estructural)  Los resultados sélo afectan al material o elemento de obra ensayado. Prohibida la reproduccion total o parcial sin autorizacién por
escrito del laboratorio. CEMOSA no se hace responsable de los datos o informacién aportados por el cliente/fabricante

CENTRO DE ESTUDIOS DE MATERIALES Y CONTROL DE OBRA, S.A. (CEMOSA) Paglna 2de2



