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ENSAYOS SOBRE ADOQUIN DE HORMIGON 

ALBARÁN: 1829472  COD. MUESTRA: 1301/019/2023/001835  FECHA DE TOMA: 10-04-2023  16:18 

 
 

MATERIAL     

TIPO MATERIAL: Adoquín De Hormigón 20X10X6  MODALIDAD DE MUESTREO ML - Muestreo por laboratorio 

NORMA MUESTREO:   FECHA DE REGISTRO: 11/04/2023 

LUGAR DE TOMA: ACOPIO OBRA  OPERADOR QUE REALIZA LA TOMA: RUBEN PARRA OJERO 

PROCEDENCIA: P.DUERO FF.13/3/2023  PROCEDIMIENTO MUESTREO:  

LOTE LABORATORIO:   CANTIDAD DE MUESTRA:  KG 

OBSERVACIONES:   UBICACIÓN: URBANIZACIÓN 

LOTE CLIENTE:     

 

1.- TRABAJO REALIZADO 

 

 De acuerdo con el plan de control establecido, se han realizado los 

siguientes ensayos de laboratorio: 

- Determinación de la absorción de agua ( UNE 127002 ) 

- Determinación de la resistencia a la rotura (  UNE 7068 ) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

    

                            

         

Obra: 
137 VIVIENDAS EN C/MONASTERIO DE SAN LORENZO DEL 

ESCORIAL C/V SAN ESTEBAN DE GORMAZ - VALLADOLID 

Cliente: NORFOREST SL 

Dirección: AVDA. BRUSELAS 7 28108 ALCOBENDAS. MADRID 

Contratista:  

Dirección técnica:  

Modalidad de Control:  
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2. RESULTADOS 
 
2.1 DETERMINACIÓN DE LA ABSORCIÓN DE AGUA  

 
Tras de someter la muestra a ensayo los resultados obtenidos son los siguientes: 
 

 
 

 
 

 
 
2.2. RESISTENCIA A COMPRESIÓN ( UNE 7068 ) 

 Los ensayos se han realizado sobre cubos tallados por aserrado mecánico de 

60x60mm. Los resultados obtenidos se indican a continuación: 

 

1446241-4 2805,6 2,952890,8

1446241-2 2785,9 2,93

1446241-3 2808,7 2,97

Ref. Laboratorio Probeta seca

g

1446241-1 2759,9 3,02

Probeta saturada

g

2845,7

2870,1

2894,8

Masas obtenidas
Absorción de 

agua Total

%

Valor medio de la muestra 2,97

VALOR MEDIO 8,29 17796,3 87384,5

1446241-7 58,1 8,4 18025 884

1446241-8 58,3 8,1 17433 855

86,0

82,9

1446241-5 58,6 8,3 17947 880

1446241-6 57,9 8,3 17635 865

84,9

84,4

1446241-3 57,6 8,4 17811 874

1446241-4 58,4 8,6 18458 905

85,7

87,6

1446241-1 59,5 8,0 17609 864

1446241-2 58,7 8,1 17452 856

82,1

82,4

REF. LABORATORIO

ESPESOR EN PLANO DE 

ROTURA

mm RESISTENCIA

N/mm²

CARGA ROTURA

kp

CARGA ROTURA POR 

UNIDAD DE 

LONGITUD

N/mm

RESISTENCIA

kp/cm²

VALORES MECÁNICOS DE LOS ADOQUINES
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OBSERVACIONES 

 

 Los adoquines cumplen SATISFACTORIAMENTE con las especificaciones del 

Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares para Obras de Urbanización del 

Ayuntamiento de Valladolid. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fdo. RUBÉN PARRA OJERO    

Director Técnico de Laboratorio    

Ingeniero Técnico Agrícola    

                Valladolid, 08/05/2023   


